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Liste der Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 zur
Urkunde D-PL-18158-01-00

Firma: BauCheck Priiftechnik GmbH, BornestraRe 18, 48529 Nordhorn
Durchstrahlungspriifung:
DIN EN 12681 2018-02 GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung

DIN EN I1SO 10893-6 2019-06 Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 6:
Durchstrahlungspriifung der SchweiRnaht geschweiflter Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten

DIN EN ISO 17636-1 2022-10 Zerstoérungsfreie Prifung von Schweillverbindungen -
Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen

DIN EN ISO 17636-2 2023-05 Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen -
Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren

2 Ultraschallprifung:

DIN EN 10160 1999-09 Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke groRer
oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

DIN EN 10228-3 2016-10 Zerstérungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3:
Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder martensitischem Stahl

DIN EN 10228-4 2016-10 Zerstérungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4:
Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und austenitisch-ferritischem
nichtrostendem Stahl

DIN EN 10307 2002-03 Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus
austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl ab 6 mm Dicke
(Reflexionsverfahren)

DIN EN 10308 2002-03 Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung von Staben aus Stahl
DIN EN ISO 16809 2025-09 Zerstorungsfreie Priifung - Dickenbestimmung mit Ultraschall

DIN EN ISO 17640 2019-02 Zerstorungsfreie Priifung von SchweilRverbindungen - Ultraschallprifung -
Techniken, Priifklassen und Bewertung

DIN EN ISO 22825 2018-02 Zerstorungsfreie Priifung von SchweiRverbindungen - Ultraschallprifung
von SchweilRerzeugnissen in austenitischen Stahlen und Nickellegierungen

3 Eindringpriifungen:

DIN EN 1371-1 2012-02 GieRereiwesen - Eindringpriifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen und
Niederdruckkokillengussstiicke

DIN EN 1371-2 2015-04 GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingussstiicke

DIN EN 10228-2 2016-10 Zerstérungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2:
Eindringprifung
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DIN EN ISO 3452-1 2022-02 Zerstoérungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

DIN EN ISO 10893-4 2011-07 Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringpriifung
nahtloser und geschweilSter Stahlrohre zum Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten

4 Magnetpulverpriifungen:
DIN EN 1369 2013-01 GieRRereiwesen - Magnetpulverpriifung

DIN EN 10228-1 2016-10 Zerstoérungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1:
Magnetpulverpriifung

DIN EN I1SO 10893-5 2011-07 Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 5: Magnetpulverprifung
nahtloser und geschweillter ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis von
Oberflachenunvollkommenheiten

DIN EN ISO 17638 2017-03 Zerstorungsfreie Priifung von SchweilRverbindungen -
Magnetpulverprifung

DIN EN ISO 9934-1 2017-03 Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverpriifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

5 Sichtpriifungen
DIN EN 13018 2016-06 Zerstorungsfreie Priifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen

DIN EN I1SO 17637 2017-04 Zerstoérungsfreie Prifung von Schweilverbindungen - Sichtprifung von
SchmelzschweiRverbindungen

6 Verfahrensiibergreifende Regeln:

DVGW GW 350 2024-11 Schweillverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und
Wasserversorgung - Herstellung

AD 2000-Merkblatt HP5/3 Anlage 1 2025-01 Herstellung und Priifung der Verbindungen -
Zerstorungsfreie Prifung der SchweilRverbindungen

Stand: 08/2026
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